Gefahrdungsbeurteilung

Das Thermitverfahren (Indoor-Variante)

1. Versuchsbeschreibung

Vorbereitung:

Der Schamottetiegel wird zunachst mit einem Uhrglas bedeckt und in die Blechbiichse
gestellt, in welcher sich schon eine ca. 2 cm dicke Sandschicht befindet. Nun fiillt man
die Blichse mit so viel Sand, dass nur noch 1 cm des Tiegels herausragt. Anschlieend
wird der Tiegel zur Halfte mit Thermitgemisch gefillt und dieses festgedriickt.

Durchfiihrung:

Man zindet den Spezialziinder mit einem Brenner und halt ihn ca. 3 s in das
Thermitgemisch. Nach dessen Ziindung entfernt man den Ziinder ziigig, wirft ihn ins
Wasser und bedeckt die Blechbiichse mit der Eisenschale. Nachdem die Reaktion
beendet ist, wartet man etwa 1 min, entfernt die Eisenschale, hebt den Schamottetiegel
vorsichtig aus der Blichse und kiihlt ihn unter flieBendem Wasser ab. Der ohnehin
beschadigte Tiegel wird mit dem Hammer unter flieRendem Wasser zerstort. Der
Eisenregulus wird von der Schlacke getrennt und mit dem Magneten Gberprift. Um die
Harte der Schlacke zu demonstrieren, kann man ein Glasrohr oder eine Glasscheibe
damit ritzen.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Substitution wurde geprift und ist nicht weiter moglich, da Standardschulversuch.

4. Schuler- Lehrerversuch méglich
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
durch Einatmen I:‘ x Achtung:
Das Thermitgemisch muss unbedingt trocken sein
durch Hautkontakt IZ I:‘ Neben den Versuchsaufbau stellt man einen
Metallbehalter mit Wasser.
Brandgefahr g I:‘
Explosionsgefahr g I:‘ Gefahr durch Verfahren :

6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung flir Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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